
ความทนทานตามธรรมชาติของไมสะเดาเทียมที่อายุตาง ๆ ตอการเขาทําลายของ
ปลวก

Resistance of Different Aged-Group Azadiracta excelsa (jack) Jacobs
to Termites Attack

ยพุาพร  สรนุวัตร1      Yupaporn
Sornnuwat1

บทคัดยอ

จากการศกึษาเปรียบเทียบความทนทานตามธรรมชาติของไมสะเดาเทียมที่ชวงอายุตางๆ (8, 12, 
15, 17 และ 20 ป) จากจังหวัดตรัง กับปลวกใตดิน 5 ชนิด คือ Coptotermes gestroi (Wasmann), 
Microcerotermes crassus Snyder, Globitermes sulphureus (Haviland), Macrotermes carbonarius 
(Hagen) และ Odontotermes longignathus Holmgren เปนระยะเวลา 4 เดือน พบวาไมสะเดาเทียมในทุก
ชวงอายุมีความทนทานตอการเขาทําลายของปลวก

ดังน้ันในการนําไมสะเดาเทียมที่อายุมากกวา 8 ปขึน้ไป ซ่ึงปราศจากกระพี้ไปใชประโยชน ไมจําเปน
ตอง treat ไมดวยสารเคมีใดๆ แตอยางไรก็ตาม ผลการศึกษาที่ผานมาพบวาไมสะเดาเทียมที่มีอายุ 5-6 ป ไม
มคีวามทนทานตอปลวกเลย  ดังน้ันการนําไมอายุนอยไปใชประโยชนจึงควรที่จะตองมีการวางแผนในการปอง
กัน และกําจัดปลวกที่เหมาะสมตอไป

Abstract

Processed timber of Azadiracta excelsa (Jack) Jacobs at dilterent aged-group; 8,12,15,17 
and 20 years old from Trang province were evaluated on the natural durability against 5 species of 
subterranean termite; Coptotermes gestroi Wasmann, Microcerotermes crassus Snyder, Globitermes 
sulphureus (Haviland), Macrotermes carbonarius (Hagen), Odontotermes longignathus Holmgren for 
4 months. Results revealed that timber from all aged-group were resistant to termite attack. No 
chemical treatment is needed in timber over 8 years old when sapwood is excluded from service-
parts in used. However, timber from 5-6 years old in earlier experiment revealed an unpromising 
resistant, therefore, prevention and control measure for any end-used is highly recommended.
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